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[13] €SN 73 0038: 2014 Hodnoceni a ovéFfovani existujicich konstrukci — Doplfiujici
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Cast 1: Definice,

[15] CSN EN 1504-2: 2006 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody —
Cast 2: Systémy ochrany povrchu betonu,

[16] CSN EN 1504-3: 2006 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody —
Cast 3: Opravy se statickou funkci a bez statické funkce,
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betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody —
Cast 5: Injektaz betonu,

[19] CSN EN 1504-6: 2007 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody —
Cast 6: Kotveni vyztuznych ocelovych prutd,

[20] CSN EN 1504-7: 2007 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody —
Cast 7: Ochrana vyztuze proti korozi,

[21] €SN EN 1504-8: 2016 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukci - Definice, pozadavky, kontrola kvality a AVCP — Cast 8:
Kontrola kvality a posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti (AVCP),

[22] CSN EN 1504-9: 2009 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody —
Cast 9: Obecné zasady pro pouzivani vyrobkd a systémd,

[23] CSN EN 1504-10: 2018 (73 2101) Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody —
Cast 10: Pouziti vyrobkid a systému a kontrola kvality provedeni,



[24] Navrh technologie opravy Zelezobetonové konstrukce bazénu — studie, Ing. Roman
Safaf, 06/2019,

[25] Stavebné& technicky priizkum ZB konstrukci bazénu objektu 1. ZS Hofovice,
Komenského 1245 — Klokner(iv tstav CVUT v Praze, 11/2019,

[26] Prohlidka na misté,

[27] Projednani s objednatelem,

[28] Firemni podklady — Betosan,

[29] Firemni podklady — SIKA.

3. Technické reseni

3.1 Uvod

Pfedmétem této dokumentace je oprava dolni ¢asti a uloZeni (patek) ocelovych sloupl haly
bazénu v 1. zakladni Skole Hofovice. Vystavba této Skoly byla zahajena v zafi roku 1976 a
Skola byla oteviena 1.9.1982.

3.2 Popis konstrukce a stavajici stav

Budova Skoly ma ocelobetonovou konstrukci, podzemni ¢asti konstrukce véetné konstrukce
bazénu jsou Zelezobetonové. Projektova dokumentace nosné konstrukce se nedochovala,
detailni usporadani konstrukci, podrobné rozméry konstruk&nich prvku ani vlastnosti pouZitych
materiall nejsou znamé. Zakladni rozvrzeni konstrukci bylo mozno prevzit z dokumentace [1],
ktera byla pro ucely této dokumentace doplnéna prohlidkou na misté a orientaénim zméfenim
zakladnich pfistupnych rozméru.

V pfizemi budovy, ktera je pfedmétem této dokumentace, je bazén, v patfe je télocvi¢na.
Podzemni €asti nosné konstrukce jsou Zelezobetonoveé. Navazujici svislé konstrukce jsou
ocelové se Zelezobetonovymi ztuZujicimi prvky (sténami). Vodorovnou konstrukci nad
suterénem je zelezobetonova, vodorovné konstrukce v dalSich podlazich tvofi podle
dostupnych udaju ocelové nosniky a Zelezobetonové desky (ziejmé nespfazené).

Pfedmétna Cast budovy je nesena Sesti ocelovymi sloupy, kazdy sloup je svafen ze dvou
profild U 300 do uzavieného obdélnikového prufezu. Podélné svary mezi dvéma U profily
pravdépodobné nejsou pribézné. Kazdy sloup je ulozen prostifednictvim patniho plechu o
rozmérech 0,7 m x 1,0 m a o tlouStce cca 30 mm. Kazda ocelova patka je k podkladu
pfikotvena pomoci &tyi kotevnich Sroubl umisténych v rozich patky. Mezi dfikem sloupu a
kotevnimi Srouby jsou vyztuhy tl. 12 mm. Tfida oceli neni znama — |ze pfedpokladat, ze
konstrukce byla v dobé realizace vyrobena z oceli fady 37 (podle dnedniho znacdeni S235)
nebo (kvalitnéjsi) oceli fady 52 (podle dnesSniho znaleni S355). V ramci opravy jsou
zkorodované prvky nahrazovany novymi; pro tyto ucely predpokladame, Ze plvodni
konstrukce byla vyrobena z kvalitnéjsi oceli fady 52 — jsme na strané bezpecné.

V suterénu budovy je vysoka vlhkost a na ocelové konstrukci jsou patrné znamky pokrocilé
koroze. Stavebni priizkum [25] proved| Kloknert(iv ustav CVUT v Praze v listopadu 2019. Podle
tohoto prizkumu ¢ini ploSné oslabeni stény sloupt pfiblizné 100 az 300 um. Nejhorsi sitauce
je v paté sloupu, kde oslabeni &ini pFiblizné 1000 az 7000 um a misty je korozi oslaben ocelovy



prifez v celé tloustce. Nejhorsi je situace u sloupu €. 6, u kterého je oslabeni v plném profilu
nejrozsahlejsi. Takto ovéfené oslabeni je jesté vétsi, nez bylo pfedpokladano v pfedchazejicim
stupni dokumentace; zjisténému stavu je proto pfizpisobeno pouzité technické feseni.

3.3 Principy technického reSeni a pouzité materialy

Stavebnim prazkumem byla zjiSténa koroze v takovém rozsahu, zZe jiz nestaci pouhé pfivareni
zesilujicich prvkda ke stavajicim ocelovym sloupim, protoze stupen jejich zkorodovani jiz
takové pfivareni spolehlivé neumoznuije.

Bylo tedy navrzeno feSeni zaloZzené na nasledujicich principech:

a)

K dolni &asti sloupl se privafi svislé zesilujici ocelové prvky. Ty jsou ke sloupu
pfivafeny az nad stavajicimi vyztuhami, kam jiz nezasahuje nejvétsi korozni oslabeni
a kde nové prvky nebudou v kolizi s pavodnimi vyztuhami. Nové ocelové prvky budou
z oceli S355J2.

Zesilujici ocelové prvky budou na stavajici patni plech uloZeny prostfednictvim zalivky
tl. 15 mm, ktera zajisti rovhomeérnéjsi rozneseni zatizeni na patni plech a sou€asné
nebude nutné zesilujici prvky pfivarovat ke stavajicimu patnimu plechu, ktery maze byt
znacné oslaben korozi. Pro podliti se pouZzije napfiklad hmota Betolit EP 0-1 DC. Volny
horni povrch zalivky se opatfi posypem z kiemenného pisku frakce 0,5 mm/1,0 mm,
napriklad Betofil FS, v mnozstvi 2 kg/im?).

Vnitfni prostor sloupu se vyplni zalivkovou hmotou — ta bude slouzit jak pro zesileni
sloup, tak i jako ochrana vnitfniho povrchu sloupt proti korozi. V dolni ¢asti sloupu se
zcela prvni vrstva tl. 15 mm provede z nizkoviskézni epoxidové pryskyfice (napfiklad
Betolit EP 0-1 DC W). Na této vrstvé bude vrstva vysoka celkem 200 mm, pro kterou
se pouzije napfiklad material Betolit EP 0-1 DC s plnivem z kiemicitého pisku zrnitosti
1 mm (pisek bude tvofit 50 % objemovych). Pro zbyvajici objem vyplfiované Casti
sloupu (az po uroven plnicich otvorll) se pouzije napfiklad material Superfix XP
s plnivem z kifemicitého pisku zrnitosti 1 mm/4 mm (pisek bude tvofit 50 %
objemovych).

Okolo stavajici ocelové patky se vybetonuje nova betonova patka, ktera bude slouzit
jak pro zesileni stavajici ocelové konstrukce, tak jako protikorozni ochrana ocelovych
prvk(l. Patka bude z betonu C25/30 — XC3 + XD2 podle CSN EN 206. Maximalni zrno
kameniva bude 8 mm, kategorie podle obsahu chloridd Cl 0,2, konzistence S3. Do
betonu bude pfidana krystalizacni pfisada Xypex Admix C-1000 v mnozstvi cca 3 %
hmotnosti cementu, tzn. 9,0 kg/m? betonu (pfipadné je mozno pouzit koncentrované;jsi
verzi Xypex Admix C-1000 NF v mnozstvi cca 1,5 % hmotnosti cementu, tzn. 4,5 kg/m?
betonu) a alkalirezistentni sklenéna vlakna Polyfix ARG v mnozZstvi 1,20 kg/m3. Vlakna
zvysi odolnost proti vzniku smritovacich trhlin i trvanlivost betonu a ¢aste¢né i zlepsi
jeho schopnost pfenaset mechanicka namahani. Sou€asné tento typ vlaken nebude
branit ulozeni a dukladnému zhutnéni ¢erstvého betonu v prostorové komplikovaném
prostoru nové betonové patky s celou fadou vnitfnich ocelovych prvka. Beton bude
oSetfovan po dobu min. 5 dni.

Betonova patka bude k podloZi pfikotvena doplnénymi pruty ¢ 20 mm z oceli B500B,
které budou vlepeny do svislych vrtl vyvrtanych ve stavajicim patnim plechu a
betonovém zakladu pod nim. Pro vlepeni prutll se pfedpoklada pouziti chemickych
kotev Hilti HIT-HY.



f) KdalSimu spfazeni ocelovych a novych betonovych €asti budou slouzit vodorovné
pruty z oceli B500B prostréené otvory vyvrtanymi ve sloupech. U sloupu €. 1 az 5 se
také pouziji spfahovaci trny.

g) Betonovy zéklad pod ocelovou patkou i vodorovna spara mezi povrchem puvodniho
betonového zakladu a patnim plechem se vyspravi tlakovou injektazi epoxidovou
pryskyfici (napfiklad Sikadur-52 Injection).

h) Ocelové konstrukce budou opatfeny novou povrchovou ochranou — epoxidovym
natérem (podrobnosti jsou uvedeny nize).

i) Protikorozni ochrana vnéjSich povrcha ocelovych sloupl uvnitf Zelezobetonové stropni
konstrukce nad suterénni chodbou bude provedena pomoci epoxidové injektaze svislé
spary mezi oceli a betonem (pfedpoklada se material Sikadur-52 Injection).

U sloupu €. 6, u kterého je oslabeni korozi nejvétsi, jsou nové ocelové prvky jesté zesileny.

VysSe jsou uvedeny pfiklady materiald vhodnych pro tuto stavbu. Je mozno pouzit i jiné
materialy, museji vSak byt pfedem schvaleny objednatelem a zpracovatelem této
dokumentace.

Zkousky oceli a svaru:

Nové ocelové prvky nosné konstrukce jsou navrzeny z oceli S355J2 podle CSN EN 10025-2.
Pozadovany dokument kontroly zakladniho materialu je Inspekéni certifikat “3.2“ podle CSN
EN 10204. Konstrukce je zafazena do tfidy provedeni EXC2. Zhotovitel prokazuje zpusobilost
K jeji vyrobé a montazi referencnim listem se zakazkami obdobného druhu a rozsahu.

V ramci realizace konstrukce budou provedeny nasledujici zkousky (plati poZzadavky TKP PK
19):

1. zkou8ka tahem, zkouska bude provedena pro kazdy vyvalek,

2. zkous$ka razem v ohybu (pro vyvalek),

3. zkouska chemického slozeni (rozbor tavby), v€etné stanoveni uhlikového ekvivalentu
CEV,

4. posouzeni jakosti povrchu,

5. posouzeni vnitini jakosti prvku,

6. posouzeni meznich Uchylek rozmérd, tvaru a hmotnosti.

Veskere hrany budou zaobleny do poloméru 2 mm, pokud neni uvedeno jinak.
Jakost svar( bude kontrolovana ultrazvukem.
Sprahovaci trny budou z oceli s f, = min. 420 MPa, vyhovujici CSN EN 1994-2.

Povrchova uprava ocelovych prvkii:

Stavajici i nové ocelové prvky se opatfi povrchovou Upravou v nasledujicim slozeni:

e ocCisténi povrchu na stupen Sa 2,5,

e 1x epoxid s vysokym obsahem zinku (min. 80 % hmotnostnich) 100 pm,
o 2x epoxid dvoukomponentni plnény lamelarnimi nebo vlaknitymi pigmenty 160 pm,
e 1x alifaticky polyuretan 80 um,
o celkova tloustka natérového systému ... 340 pym.
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U zabetonovanych povrchu se natér opatfi posypem jemnym kiemennym piskem zrnitosti 0,5
mm/1,0 mm (Betofil FS), v mnozstvi 2 kg/m?.

3.4 Podrobny postup opravy

3.4.1 Postup opravy —sloupy ¢. 1 az 5

1)

Provedeni kontrolnich vrtd ¢ 6 mm do SirSich stén sloupd v nékolika mistech a
vySkovych urovnich (v€etné bazénové haly nad chodbou) pro kontrolu stavu a
korozniho oslabeni ocelové konstrukce. Kontrola vnitfniho prostoru sloupt
endoskopem. Horni otvor se po kontrole sloupu provizorné utésni (nasledné bude
rozsifen na primér 20 mm a vyuzit jako plnici otvor pro vyplnéni sloupu zalivkovou
hmotou), dolni otvor se utésni rovnéz provizorné (nasledné jim bude protazen prut
betonarské vyztuze) a zbyvajici dva otvory se vzduchotésné a trvale uzaviou pomoci
svaru.

Odstranéni betonové podlahy z povrchu ocelovych patek. Na strané u pfilehlé
betonové stény chodby se odstranéni betonu provede az ke sténé, na ostatnich tfech
stranach do vzdalenosti 100 mm od okraje ocelové patky. Beton se odstrani do urovné
dolni plochy ocelové patky.

Ocisténi ocelovych konstrukci (sloupu, vyztuh, odkrytych povrchd patnich plechd) od
natérl i od rzi na Cistou ocel (stupen Cistoty Sa 2,5). K ocisténi se pouzije pouze lehké
naradi vyvozujici jen minimalni vibrace, napf. lehké ru¢ni brusky. Nesmi byt dale
oslaben prifez prvkl, ktery jiz je na fadé mist silné oslaben korozi. Do hloubky
zkorodované prvky (napf. dolni ¢asti sloupl a vyztuh do vySky cca 200 mm nad
podlahou) se zatim distit nebudou — ocelovy prifez je zde na nékterych mistech
zkorodovan i v celé tloustce, prfesto mlze byt stale dllezity pro zajisténi momentalni
unosnosti sloupl a nesmi byt proto narusen (tzn. takto silné prokorodovany material
nebude odstranén).

Provedeni pribéznych podélnych svari mezi obéma profily U, ze kterych se sklada
kazdy sloup (svary nejsou v sou¢asné dobé pribézné). Svareni se neprovede v oblasti
dolnich cca 200 mm, kde jsou sloupy extrémné zkorodované. Tam, kde je na sténé
suterénni chodby zavéseno v tésné blizkosti sloupll potrubi, provedou se svislé svary
v maximalni mozné délce. Svary se provedou i v dolni &asti sloupt v bazénové hale
nad chodbou.

Vyvrtani svislych otvord ¢ 10 mm ve vodorovné ocelové patni desce a v betonovém
zakladu pod ni (délka vrtu bude min. 300 mm). Pomoci vrt se zkontroluje stav ocelové
desky (tloustka, oslabeni korozi shora i zdola), stav vodorovné spary mezi ocelovou
deskou a betonovym zakladem i stav betonu zakladu.

Tlakova injektaz zakladl epoxidovou pryskyfici skrz vyvrtané otvory ¢ 10 mm — provede
se injektaz betonového zakladu i injektaz vodorovné spary mezi povrchem betonového
zakladu a dolni plochou ocelové patky. Pro injektaZz se pfedpoklada pouZziti materialu
Sikadur-52 Injection.



7) Prevrtani pavodnich svislych otvord ¢ 10 mm na ¢ 22 mm a délku v betonu min. 220
mm (pro nasledné vlepeni svislych vyztuznych prutd pol. 13 do téchto otvortd). Vyvrtani
otvorll ¢ 20 mm ve vyztuhach patky sloupu.

8) Vlepeni svislych vyztuznych prutl ¢ 20 mm (pol. 13) do svislych vrtd ¢ 22 mm. Pruty
se vlepi do betonu na kotevni délku min. 200 mm. Pouzije se lepidlo Hilti HIT-HY nebo
odpovidajici (kotevni délku, pramér vrtu apod. je nutno ovéfit ve vztahu k pouzitému
materialu).

9) Privareni sprahovacich trnu pol. 12 k ocelové patce.

10) Pfilozeni pfedpfipravenych zesilovacich ocelovych prvkd z obou delSich stran
ocelového sloupu, jejich podlozeni na ocelové patce silonovymi podlozkami a pfivareni
k rohtiim sloupu. PFi svafovani je nutno dbat na to, aby nedoslo k naruseni ocelového
sloupu teplotnimi U&inky pfi svafovani. V dolni Casti zlstane mezi sloupem a
zesilovacim prvkem neprovarena svisla mezera, aby se svafovani neprovadélo v misté
silné koroze stavajicich prvka.

11) Podliti ocelovych zesilovacich prvkd epoxidovou zalivkovou hmotou. Zalivkova hmota
t. 15 mm bude po celé ploSe patky. Posyp volného povrchu zalivkové hmoty
kfemennym piskem.

12) Na dolnim okraji sloupu se v jejich delSich stranach zfidi otvory 70 mm ($ifka) x 150
mm (vyska) pro vyc€isténi vnitfniho prostoru sloupu. Vyc€isténi vnitfniho povrchu sloupu.

13) Vytvofeni vrstvy epoxidové zalivky tl. 15 mm uvnitf sloupu (vodova konzistence
zalivky). Zalivka se provede otvory 70 x 150 mm v paté sloupu.

14) Vyvrtani otvort ¢ 20 mm do sloupl — pro vodorovné pruty betonaiské vyztuze, slouzici
k propojeni sloupl s novou betonovou patkou. Pfevrtani horniho kontrolniho otvoru ¢
6 mm na prumér 20 mm — nasledné se otvor vyuzije jako plnici pro vyplnéni vnitfniho
objemu sloupl zalivkovou hmotou.

15) Zabednéni otvortd 70 x 150 mm v dolni ¢asti sloupu a vloZeni vodorovnych vyztuznych
prutl do otvorl ve sloupech (v€etné dolniho obdélnikového otvoru pro cisténi),
utésnéni otvord okolo vyztuznych prutt epoxidem. Vyplnéni vnitfniho prostoru sloupt
epoxidovou zdlivkou do celkové vysky cca 200 mm (nad horni okraj obdélnikovych
otvor(). Zalivka bude obsahovat plnivo z kfemenného pisku.

16) VyplInéni vnitfniho prostoru sloupl zalivkou s plnivem z kiemenného pisku. Vyplnéni
se provede z prostoru u bazénu (v bazénové hale) do vysky plnicich otvord, tzn. cca
0,5 m nad podlahu v bazénové hale. Provede se po vrstvach vysokych maximalné 1
m; dal8i vrstvu je moZno provést az po zatuhnuti pfedchazejici vrstvy, aby nedoslo
k roztrZeni sloupl. Rovnéz nesmi dojit k nadmérnému zahfati epoxidove zalivky vlivem
chemickych reakci béhem jejiho tuhnuti, aby pfi nasledném ochlazeni nedoslo ke
smrsténi zalivky a jejimu oddéleni od vnitfnich stén sloupu.

17)Vzduchotésné uzavreni plnicich otvor ¢ 20 mm svary.

18) Ocisténi silné zkorodované dolni ¢asti sloupu a vyztuh od koroze: pokud bude oslabeni
korozi €init maximalné 3 mm, rez se odstrani. Pokud bude oslabeni vétsi, odstrani se
pouze uvolnéné Casti, konstrukce se vysusi (maximalni pfipustné zvyseni teploty pfi
vysouseni je 10 °C) a konstrukce se opatfi silnym epoxidovym natérem (tl. min. 0,5
mm) s posypem kiemennym piskem.



19) Pfivafeni pol. 10 tak, aby v paté sloupt vznikly souvislé pFicné vyztuhy.

20) Protikorozni ochrana vnéjSiho povrchu ocelovych sloupt uvniti Zelezobetonové stropni

konstrukce mezi suterénni chodbou a bazénovou halou pomoci epoxidové injektaze.

21) Otryskani ocelovych konstrukci na stupen Cistoty Sa 2,5 a jejich opatfeni natérovym

systémem. Povrchova Uprava se provede na veSkerych ocelovych povrsich sloupl a
patek v suterénni chodbé a na sloupech v bazénové hale do vysky 1,0 m nad podlahou.

22) Svazani a lokalni svareni vyztuze okolo patky, pfipevnéni kotev na svislé tyce (pol. 13)

vlepené do zakladu.

23) Obetonovani dolni ¢asti sloupu.

3.4.2 Postup opravy — sloup €. 6

(silnd koroze paty sloupu, vyztuh a ziejmé i zakladové desky)

1)

2)

6)

Provedeni kontrolnich vrtd do SirSich stén sloupu v nékolika mistech a vySkovych
urovnich (v€etné bazénové haly nad chodbou) pro kontrolu stavu a korozniho oslabeni
ocelové konstrukce. Kontrola vnitfniho prostoru sloupu endoskopem. Horni otvor se po
kontrole sloupu provizorné utésni (nasledné bude rozSifen na primér 20 mm a vyuzit
jako plnici otvor pro vypInéni sloupu zalivkovou hmotou), dolni otvor se utésni rovnéz
provizorné (nasledné jim bude protazen prut betonafrské vyztuze) a zbyvajici dva
otvory se vzduchotésné a trvale uzaviou pomoci svard.

Odstranéni betonové podlahy z povrchu ocelové patky. Na strané u pfilehlé betonové
stény chodby se odstranéni betonu provede aZ ke sténé, na ostatnich tfech stranach
do vzdalenosti 100 mm od okraje ocelové patky. Beton se odstrani do urovné dolni
plochy ocelové patky.

Ocisténi ocelovych konstrukci (sloupu, vyztuh, odkrytych povrchu patniho plechu) od
natérl i od rzi na Cistou ocel (stupen Cistoty Sa 2,5). K ocisténi se pouzije pouze lehké
naradi vyvozujici jen minimalni vibrace, napf. lehké rucni brusky. Nesmi byt dale
oslaben prifez prvkl, ktery jiz je na fadé mist silné oslaben korozi. Do hloubky
zkorodované prvky (napf. dolni ¢asti sloupl do vysky cca 200 mm nad patnim plechem,
celé vyztuhy v dolni &asti sloupd) se zatim Cistit nebudou — ocelovy prufez je zde
pfinejmensim misty zkorodovan i v celé tloustce, pfesto muze byt stale dllezity pro
zajisténi momentalni unosnosti sloupl a nesmi byt proto jesté vice narusen.

Provedeni pribéznych podélnych svari mezi obéma profily U, ze kterych se sklada
kazdy sloup (svary nejsou v sou¢asné dobé pribézné). Svareni se neprovede v oblasti
dolnich cca 200 mm, kde je sloup extrémné zkorodovan. Svary se provedou i v dolni
¢asti sloupll v bazénové hale nad chodbou.

Vyvrtani svislych otvort ve vodorovné ocelové patni desce a v betonovém zakladu pod
ni (délka vrtu bude min. 300 mm). Pomoci vrtd se zkontroluje stav ocelové desky
(tloustka, oslabeni korozi shora i zdola), stav vodorovné spary mezi ocelovou deskou
a betonovym zakladem i stav betonu zakladu.

Tlakova injektaz zakladl epoxidovou pryskyfici skrz vyvrtané otvory ¢ 10 mm —
provede se injektaZ betonového zakladu i injektaz vodorovné spary mezi povrchem
betonového zakladu a dolni plochou ocelové patky.



7) Prevrtani puvodnich svislych otvorl ¢ 10 mm na ¢ 22 mm a délku min. 220 mm (pro
nasledné vlepeni svislych vyztuznych prutl pol. 13 do téchto otvor(l). Vyvrtani otvora
¢ 20 mm ve vyztuhach patky sloupu.

8) Vlepeni svislych vyztuznych prutl ¢ 20 mm (pol. 13) do svislych vrtl ¢ 22 mm. Pruty
se vlepi do betonu na kotevni délku min. 200 mm. Pouzije se lepidlo Hilti HIT-HY nebo
odpovidajici (kotevni délku, primér vrtu apod. je nutno ovéfit ve vztahu k pouzitému
materialu).

9) Prilozeni predpfipravenych zesilovacich ocelovych prvk( z obou kratSich stran
oceloveho sloupu, jejich podloZeni na ocelové patce silonovymi podloZkami a pfivareni
k rohiim sloupu. Pfi svafovani je nutno dbat na to, aby nedoslo k naruseni ocelového
sloupu teplotnimi U&inky pfi svafovani. V dolni &asti zUstane mezi sloupem a
zesilovacim prvkem neprovarena svisla mezera, aby se svarovani neprovadélo v misté
silné koroze stavajicich prvku.

10) Podliti ocelovych zesilovacich prvka u kratSich stran sloupu epoxidovou zalivkovou
hmotou. Posyp volného povrchu zalivkové hmoty kiemennym piskem.

11) Pfilozeni pfedpfipravenych zesilovacich ocelovych prvkd zobou delSich stran
ocelového sloupu, jejich podlozeni na ocelové patce a pfivarfeni k rohim sloupu. P¥Fi
svarovani je nutno dbat na to, aby nedoslo k naruseni ocelového sloupu teplotnimi
uCinky pfi svarfovani. V dolni ¢asti zlistane mezi sloupem a zesilovacim prvkem svisla
neprovarena mezera, aby se svarovani neprovadélo v misté silné koroze stavajicich
prvka.

12) Podliti ocelovych zesilovacich prvkd u delSich stran sloupu epoxidovou zalivkovou
hmotou. Posyp volného povrchu zalivkové hmoty kiemennym piskem.

13) Na dolnim okraji sloupu se v jeho delSich stranach zfidi otvory 70 mm (Sifka) x 150 mm
(vySka) pro vycisténi vnitfniho prostoru sloupu. Vyc€isténi vnitiniho povrchu sloupu.

14) Vytvofeni vrstvy epoxidové zalivky tl. 15 mm uvnitf sloupu (vodova konzistence
zalivky). Zalivka se provede otvory 70 x 150 mm v paté sloupu.

15) Vyvrtani otvort ¢ 20 mm do sloupu — pro vodorovné pruty betonarské vyztuze, slouzici
k propojeni sloupl s novou betonovou patkou. Pfevrtani horniho kontrolniho otvoru ¢
6 mm na primér 20 mm — nasledné se otvor vyuzije jako plnici pro vyplnéni vnitfniho
objemu sloupUl zalivkovou hmotou.

16) Zabednéni otvor 70 x 150 mm v dolni €asti sloupu a vlozeni vodorovnych vyztuznych
prutl do otvoru ve sloupu (v€éetné dolniho obdélnikového otvoru pro &isténi), utésnéni
otvorl okolo vyztuznych prutd epoxidem. Vyplnéni vnitfniho prostoru sloupu
epoxidovou zdlivkou do celkové vysky cca 200 mm (nad horni okraj obdélnikovych
otvoru). Zalivka bude obsahovat plnivo z kfemenného pisku.

17) VyplInéni vnitfniho prostoru sloupu zalivkou s plnivem z kfemenného pisku. Vyplnéni
se provede z prostoru u bazénu (v bazénové hale) do vysky plnicich otvord, tzn. cca
0,5 m nad podlahu v bazénové hale. Provede se po vrstvach vysokych maximalné 1
m; dalSi vrstvu je moZno provést aZz po zatuhnuti pfedchazejici vrstvy, aby nedoslo
k roztrzeni sloupu. Rovnéz nesmi dojit k nadmérnému zahrati epoxidové zalivky viivem
chemickych reakci béhem jejiho tuhnuti, aby pfi nasledném ochlazeni nedoslo ke
smrsténi zalivky a jejimu oddéleni od vnitfnich stén sloupu.



18) Vzduchotésné uzavieni plnicich otvor( svary.

19) Ocisténi silné zkorodované dolni ¢asti sloupu a vyztuh od koroze: pokud bude oslabeni
korozi &init maximalné 3 mm, rez se odstrani. Pokud bude oslabeni vétsi, odstrani se
pouze uvolnéné €asti, konstrukce se vysusi a opatfi se silnym epoxidovym natérem (tl.
0,5 mm) s posypem kiemennym piskem.

20) Privareni pol. 10 tak, aby v dolni ¢asti sloupu vznikly souvislé pficné vyztuhy.

21) Protikorozni ochrana vnéjSiho povrchu ocelovych sloupu uvnitf Zelezobetonové stropni
konstrukce nad suterénni chodbou pomoci epoxidové injektaze.

22) Otryskani ocelovych konstrukci na stupen Cistoty Sa 2,5 a jejich opatfeni natérovym
systémem. Povrchova Uprava se provede na vesSkerych ocelovych povrSich sloupu a
patek v suterénni chodbé a na sloupech v bazénové hale do vysky 1,0 m nad podlahou.

23) Svazani vyztuze okolo patky, pfipevnéni kotev na svislé ty¢e (pol. 13) viepené do
zakladu.

24) Obetonovani dolni ¢asti sloupu.

3.5 Doplnujici informace

PFi provadéni praci nesmi byt v budové Zadné osoby.
Do doby opravy sloupl by budova neméla byt pouzivana a méla by byt uzavrena.

Pro provadéni svareCskych praci musi zhotovitel stavby zpracovat technologicky postup
svarovani, ktery musi byt pfed zahajenim praci schvalen objednatelem a zpracovatelem této
dokumentace.

Béhem realizace je nutno provést jednotlivé kroky pifesné v jejich uvedeném poradi.

Pro vSechny prace se pouzije pouze lehké runi nafadi vyvozujici pouze minimalni vibrace.
Pouziti tézSiho naradi a vyvozeni silngjSich vibraci by mohlo narusit stabilitu konstrukci
vyrazné oslabenych korozi.

Na sloupech €. 1 az 3 jsou pfivafeny Uhelniky, na kterych je ulozeno potrubi. Pfed zahajenim
opravy sloupt je nutno zfidit nové podpérné konstrukce a potrubi na né prenést.

V této dokumentaci jsou uvedeny pfiklady materiali, které by mély byt pouzity (lepidlo,
zalivkové hmoty apod.). Je mozno pouzit i jiné — odpovidajici materialy, ale je nutno pfedem
tyto materialy schvalit objednatelem a zpracovatelem této dokumentace.

Veskeré vybourané a odpadni materialy je nutno zlikvidovat podle platnych predpisu.

Bylo by vhodné v nejblizSi dobé& provést diagnosticky prizkum i dalSich €asti ocelové
konstrukce (ocelové sloupy vcetné vnitiniho prostoru, ocelové nosniky atd.) i v ostatnich
podlazich, pfipadné i prizkum dalSich ¢asti nosné konstrukce budovy.

4. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Béhem realizace praci je nutno dodrzovat ustanoveni vSech dotCenych technickych
norem a pravnich pfedpisu, pfedevsim (v platném znéni):
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e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace,

e Nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci,

e Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci,

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby,

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku
a vibraci.

Pfed zahajenim praci je nutno, aby zhotovitel sestavil podrobny plan BOZP. VSichni
pracovnici podilejici se na realizaci stavby museji z hlediska BOZP pro tuto stavbu
prokazatelné proskoleni. BEhem vSech praci je nutno pouzivat odpovidajici ochranné
pomucky.

Béhem realizace stavby nesmi byt v budové Zadné dalsi osoby.

V Praze, 5.1.2020 doc. Ing. Roman Saféaf, Ph.D.
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